LES REVETEMENTS

LORANGER

D°® COATINGS

Sauvons la planete un 20 litres a la fois |

Données de sélection & de spécification

Product name

Description

Caractéristiques

Base
Briance

Amorcage

Couche de
finition
Poids humide

Poids du film
sec a la surface

Volume
pratique

Epaisseur
moyenne de la
couche

Couverture par
couche

Teneur en COV
Limitations

Stockage

Bronya Classique

Bronya Classique est un revétement isolant
composite a base de microsphéres céramiques et
de silice. Il fournit une barriere isolante et bloque la
corrosion en une seule application. Le revétement
polyvalent est spécialement congu pour résoudre
les problemes de peinture et d'isolation.

e Excellente isolation thermique a faible
épaisseurt! Excellente protection du personnel

e Empéche la corrosion sous lisolation (CUI)

e Fournit une protection anti-condensation

e Fournit une capacité d'inspection sans retrait

e Temps de durcissement rapide

e Produit a faible teneur en COV

e Revétement isolant en solides a volume le plus
élevéle marché

e Application facile sur des surfaces irrégulieres

Enduit d'isolation acrylique a base d'eau

Mat

Auto-apprétant sur des matériaux non ferreux
(acier inoxydable et aluminum). Apprét requis
pour les substrats en acier au carbone

Veuillez consulter Les Revétements Bronya
Canada

0.63 kg/litre (5.2-5.3 Ibs/gallon)
0.170 kg/m2 3 0.50 mm dft

78-80%

0.5 mm EFH (WFT) a 21-54°C

1.3 m%L@0.5mm

7,6 grammes/L (0.06 Ibs/gal)
Ne doit pas dépasser 190°C (375°F)

Ne pas soumettre le revétement au gel. Le
revétement doit étre conservé dans un entrepdt
entre 15°Cet 32°C

Substrats & protection de surfaces

Préparation de
surface

Surfaces

ferreuse

Surfaces non-
ferreuse

Condition de substrats recommandée : la surface
doit étre sec et exempt de corps étrangers

Doit étre apprété avant lapplication. Etant donné
que le revétement est a base d'eau, il est
important d'avoir une couche de protection liante
pour éviter la rouille instantanée.

Le revétement peut étre appliqué directement sur
une surface non-ferreuse. La surface doit étre
nettoyée et exempt de toute huile, saleté, et
d'autres corps étrangers.

Equipement d'application

Enumérés ci-dessous sont les directives d'usage d'équipement
pour l'application de ce produit.

Pulvérisateur
sans air

Petite
pulvérisation

Brosse

Rouleau

Conditions d'application

Température de

surface

Application

Epaisseur
d'application

Retombée de
séchage

Rapportde  33.1 ou plus

pompe

Volume 5,7 lom (1.5 gpm) ou plus
Tuyau

3/8" ou plus large avec pas plus que 3
pi de % de fouet. 12" recommandé pour
une longueur de plus de 50 pi.

Veuillez consulter Bronya Canada pour petit pistolet
d'application. Ce genre de pistolet est idéal pour les
petites applications et retouches.

Peut étre utilisé

Pas recommandé pour ce produit

La surface de températures pour les applications
devrait étre de 15°C (60°F) ou plus. Une
température de surface plus base augmentera le
temps de séchage.

Ambiante et froid 15°C-59°C (60°-139°F): pour températures
(surface ou ambiante - n'importe laquelle est plus base), une
couche d'accrochage initiale de 10 mils (0.25 mm ou 250 microns).
La couche d'accrochage aidera I'élimination d'affaissement sur des
applications murales verticales. La couche d'accrochage devra étre
seche au touchée avant la prochaine passe. L'épaisseur typique
d'une couche humide ne devrait pas dépasser 20-22 mils (0.5-
0.55mm). Des couches subséquentes peuvent étre appliquées une
fois que la précédente est sec. Chaud (>60° C, >140° F) : Veuillez
consulter Bronya Canada.

Pour augmenter la capacité disolation des
couches successives peuvent étre appliqués.
Il n'y a pas de limites au nombre de couche.

En dedans d'un rayon de 3pi
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https://www.bronyacanada.com/produits/bronya-classique-et-classique-nf/
http://www.lorangercoatings.com/

Spécifications du revétement

iti ' Suspension #4.2TC
Composition d'apparence Ispensic
Demi-uni film mat #437TC
Apparence de surface P i
Fraction massique de substances non AU moins 50% #4.4TC
volatiles dans la composition, moins que
Ratio de transfert de chaleur, W/m2 °C 1,4+0,7 #4.5.TC
Ratio de conductivité thermique, W/m2 °C 0,001+0,0002 #4.6.TC
. - GOST 51691-2008
Température de résistance +200 °C en accordance
avec#.4.7.7C
Résistance a I'action statique a 20°C 24h G%%Tt%ﬁ%%fo
\ . - } GOST 9.403-80
L'adhérence du revétement Au moins 1 Methode A
Allongement linéaire Au moins 1 GOST 28574-2014
Résistance de température variable Plus de 80 GOST 18299-72
cabilité 3 GOST 9.401-91
Rapport perméabilité a la vapeur, Mg/mh PA 0,03 methode 12
Groupe de combustibilité m GOST 25898-2012
Capacité de formation de fumée de 51 GOST 30244
groupe
Groupe d'inflammabilité h2 GOST 30402
Produit de combustion de toxicité de
groupe 1 GOST 12.01.044
Temps de séchage pour degré 3 5 heures GOST 19007-73
Couverture film séché 186 GOST 8784-75
Résistance du film a I'impact 30 GOST 4765-73
Résistance aux UX, changement en % 0.5% GOST 21903-76
apres 48h d'irradiation ' METHODE 2
Réflexion solaire 83% ASTM E 903-01
Rapport normal du rayonnement corrigé 0,91 EN 673:1997
Rapport d'OSL (SRI) pour des conditions 103,56 ASTM 198001
de vent faible
Rapport d'OSL (SRI) pour des conditions 103,20 ASTM 1980:01
modérées
Rapport d'OSL (SRI) pour des conditions 103,01 ASTM 1980:01
de vent fort

Les données gu'il contient sont fideles au meilleur de nos connaissances a
la date de publication et sont sujettes a modification sans préavis. Nous
garantissons que nos produits sont conformes au controle de qualité
Bronya. Nous n'assumons aucune responsabilité pour la couverture, les
performances ou les blessures résultant de ['utilisation. La responsabilité, le
cas échéant, est limitée au remplacement des produits. Tous les logos sont
la propriété de leurs propriétaires respectifs
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Nettoyage & Sécurité

Nettoyage L'équipement peut étre nettoyé a I'eau et au
savon

Sécurité Demi-masque respiratoire recommandé avec
ammoniaque cartouche ou mieux. Protection des
yeux recommandée.

Ventilation Recommandé pour les zones restreintes.

Ce matériau n'est pas destiné a la
consommation humaine.

Des vétements et des gants de sécurité sont
recommandés.

Mélange & Dilution

Mélange  Seul un mélangeur a palette doit étre utiliseé. Utiliser
une perceuse a moteur de 1/2" pour remuer le
contenu avec le mélangeur. Assurez-vous que la
perceuse est en marche arriere pour vous assurer
que la palette n'endommagera pas la paroi
intérieure du seau. Veuillez consulter, si nécessaire
Bronya Canada pour la maniere de faire.

Mise en garde

Vétements

Dilution L'amincissement n'est normalement pas nécessaire.
Veuillez consulter, au besoin, Bronya Canada pour

des instructions spécifiques en cas de doute.

Durée de Lerevétement est en une partie, donc aucune
vieen catalyse n'est nécessaire. Le seau peut étre réutilisé
contenant <'i| est correctement scellé.

Contenant 20 litres

Emballage, manutention & Stockage

Récipient humide 12,47—12,7 kg pour 20 litres
(avec seau couvert)

Contenu net 11,7 kg pour 20 litres

Point d'éclair Aucun

(Sateflash)

Stockage Ne pas soumettre le revétement humide sous
forme de seau a des conditions de gel. Le
revétement doit étre conservé un entrep6t entre
60°Fet 90°F.

Durée de 12 mois a compter de la date de fabrication

conservation

Mise en garde Ne laissez pas geler le produit


http://www.lorangercoatings.com/

